
Información sorbre las aplicaciones

Material: Plata

Prueba: desbaste y pulido

Proceso de Producción: pieza de fundición

Nombre de la pieza: anillos

6571No.:

Industria: industria joyera

maquinà paso tiempo proceso material compuesto rev.

1 4,5 h KO 10 piedras plasticas SC 5 compuestodesbaste en húmedo 250CF 3x18

2 1 h KX 10 piedras plasticas SC 5 compuestodesbaste en húmedo 250CF 3x18

3 2 h H1/400 granulado de nuez P 1 pasta de pulirpulido en seco 35DF 35
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